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试验参数与样品试验参数与样品试验参数与样品试验参数与样品

外侧外侧外侧外侧 HY2401

倒角倒角倒角倒角、、、、开槽开槽开槽开槽制动块状态制动块状态制动块状态制动块状态

SAE J 2521试验程序试验程序试验程序试验程序

内内内内、、、、外侧均有消音片外侧均有消音片外侧均有消音片外侧均有消音片 MSC 0.9mm 粘接粘接粘接粘接消音片状态消音片状态消音片状态消音片状态

内侧内侧内侧内侧 HY2401摩擦材料配方号摩擦材料配方号摩擦材料配方号摩擦材料配方号

50.96kg·m2试验惯量试验惯量试验惯量试验惯量

CV8车型代号车型代号车型代号车型代号
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试验安装状态试验安装状态试验安装状态试验安装状态

•制动器采用全悬架安装状态
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－SAE OCCURENCES
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－ SAE OCCURENCES
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－ TEST HISTORY 
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－ TEST SUMMARY 

Overall noise occurrence:

70dBA以上噪音发生率为2.10%

其中：

70～80dBA            1.54%

80～90dBA            0.46%

>90dBA               无

Max=84dBA
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－BACKWARD/FORWARD
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试验结果试验结果试验结果试验结果－－－－RELATIVE OCCURENCE
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